Programa actualizado del curso
SINTESIS Y MECANISMOS DE POLIMERIZACION

Programa Tedrico

Introduccion. Definiciones y clasificacion segun distintos criterios. Estructura de los
polimeros. Concepto de tacticidad.

Polimerizacidn por Etapas. Policondensacion y apertura de anillo. Cinética y
distribucion de pesos moleculares. Ejemplos representativos. Técnicas utilizadas.
Polimerizacién por adicién via radical. Mecanismo general. Cinética y distribucion
de pesos moleculares. Iniciadores y Transferencia de cadena. Polimerizacion
radical controlada. Técnicas: en masa, en solucidn, en suspension, en emulsion.
Polimerizacidn por adicién l6nica. Mecanismo y cinética. Iniciadores y condiciones
experimentales. Polimerizacion anionica por transferencia de grupo (GTP).
Aplicaciones.

Polimerizacién radical controlada. Mecanismos de reaccion en ATRP, RAFT y
SFRP.

Polimerizacion por coordinacion. Polimeros estereoregulares. HDPE y PP.
Copolimerizacidn. Clasificacion estructural. Mecanismos y cinética. Relacion de
reactividades. Ejemplos representativos.

Derivatizacion de polimeros sintéticos y naturales. Adicién al doble enlace.
Reacciones sobre grupos pendientes alifaticos y aromaticos. Reacciones de grupos

finales.

Programa de Experimental

A e

Polimerizacion radical de Estireno con peroxido de benzoilo. (30/5/16)
Aislamiento y purificacion del polimero

Caracterizacion mediante espectroscopia RMN

Caracterizacion por su tamafio molecular: Viscosimetria y cromatografia de

exclusion molecular (SEC).
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